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AZUFRE MICRONIZADO
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FECHA: 21/01/05

AZUFRE Mín. 98,5 %

ACIDEZ TOTAL Máx. 0,5 %

SO2 LIBRE Máx. 0,5 %

CENIZAS Máx. 0,1 %

HUMEDAD Máx. 0,5 %

TAMAÑO DE PARTÍCULA 100 % inf. a 50 micras

REFERENCIAS: B.O.E. Orden 5/5/1971 Azufre Clasificación y Características


